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& CARCA ESTATICA Y DEFLEXION

CARGA CONCENTRADA

www.gralpe.com

DISTANCIAS ENTRE EJES

ENTRE PLETINAS

1% (38.1 mm)
1% (38.1 mm)

E-1
E-2

4” (101.6 mm)
2" (50.8 mm)

ENTRE CABILLAS

Los Valores en esta tabla corresponden a los especificados por la Asociacion Americana de Fabricantes Arquitectonicos de Metal (NAAMM por sus siglas en ingles).
Cada columnas expresa la méaxima deflexion recomendada por
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Estos Valores pueden ser excedidos a discrecion del departamento de Ingenieria.

Gmlpe. La cual provee Seguridad y Comodidad al peaton.

CLASIFICACION REJILLAS ESTANDAR TABLA DE CARGA ADMISIBLES PESO (Kg/m2)
(SEGUN SU PLETINA DE CARGA) LUZ LIBRE EN METROS
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TIPO DE REJILLAS

TIPOS DE SUPERFICIES
DE LAS REJILLAS

* LISA

*ANTIRRESBALANTE

La capacidad de resistencia de una rejilla sometida a una carga concentrada sobre una parte del ancho de la misma esta determinado por la rigidez y espesor de las pletinas portantes y de las
barras torsionadas, por lo que varia de acuerdo al tipo de rejilla utilizado. Para determinar la capacidad de resistencia de rejillas sometidas a este tipo de cargas, el Departamento de Desarrollo,
mlpe, con gustos los asesorara.

Proyectos y Planificacion o el Departamento de Aseguramiento de Calidad de




